Príprava bizmutu

Meno: 
Michaela Chovancová


Odbor: 
BCHPV

Ročník: 
I.

Schéma:
6.

Dátum: 
25.4.2005

Príprava: Bi2O3 + 3 KCN ( 2 Bi + 3 KNCO
Postup: 0,75 g Bi2O3 som zamiešala v kelímku s osemnásobkom stechiometrického množstva KCN, tj. 2,55 g. Kelímok som prikryla porcelánovým viečkom a upevnila do trianglu v digestori. Žíhala som ho najprv nesvietivým plameňom, až kým sa zmes roztavila a potom asi 3 minúty nesvietivým plameňom. Ku koncu reakcie som kelímkom pomocou klieští pohybovala po kruhovej trajektórii, aby sa zredukovaný Bi zlial do guličky, čo sa mi ale nepodarilo. Kelímok som po skončení žíhania nechala ochladiť na laboratórnu teplotu (asi 5 minút), obsah kelímka som opláchla vodou. Oddelila som kompaktnú časť kovu a Bi v podobe prášku som prefiltrovala a usušila. 

Výpočty:

466 (Bi2O3)……………………….………….1584 (KCN)

0,75 g………………………………………...x g

x = 2, 55 g (KCN)

Výťažok:

Teoretický: 

0,75 g (Bi2O3)……………………………….x g (Bi)

466….……………………………………….418

x = 0, 6727 g

Skutočný :

0,4 / 0,67 * 100% = 61,2 %

Záver: Výťažok preparácie bol 61,2 %. Bi je v kompaktnom stave stabilný striebrobiely kov s červeným odtieňom. Na suchej ceste by sme mohli Bi pripraviť redukciou C alebo H2 :

Bi2O3  
+ 3 C   
( 2 Bi  + 3 CO

Bi2O3  
+ 3 H2  
( 2 Bi  + 3 H2O

Na mokrej ceste sa dá Bi pripraviť napríklad redukciou roztokom NH3 

Bi2O3 
+  NH3   (  2 Bi + N2 + 3 H2O

