Príprava Roseovho kovu

Meno: 
Michaela Chovancová


Odbor: 
BCHPV

Ročník: 
I.

Schéma:
6.

Dátum: 
25.4.2005

Príprava: m(Sn) =  0,2 g


m(Bi) = 0,4 g


m(Pb) = 0,32 g 

Postup: Do suchej odsávacej skúmavky som vložila presné navážky cínu, bizmutu a olova

 vo forme tenkých plieškov. Skúmavu som upevila do stojanu a uzavrela vŕtanou zátkou, cez ktorú som pomocou zavádzacej trubičky privádzala dusík ,  aby som odstránila všetok vzduch so skúmavky, čo trvalo asi 5 min. Potom som prúd  dusíku vypla a začala kov zahrievať. Kovy nevytvorili taveninu, ale došlo za pár minút k ich oxidácii. Oxidy kovov mali čiernu farbu. 

Záver: Keďže som nedodržala postup prípravy Roseovho kovu, nezavádzala som dusík do zkúmavky a kovy sa počas zahrievania zlučovali s kyslíkom Preto som nemohla Roseov kov pripraviť, pokus mi nevyšiel. Pokus som nemohla opakovať, pretože na sklade nemali jeden z komponentov – bizmut. 

Jednotlivé kovy z ich oxidov možme získať týmito reakciami (redukciou C) :

Bi2O3  + 3C 
  2 Bi + 3 CO

SnO2  + 2C 
     Sn + 2 CO

PbO   + 2C  
     Pb + 2 CO

S 10% H2SO4 Bi a Pb reagujú :

Bi(NO)3   + 3 H2SO4 
   Bi2(SO4)3  + 3 HNO3

Pb(NO3)2 +    H2SO4 
   Pb(SO4) + 2 HNO3

S HNO3 jednotlivé kovy reagujú : 

             3 Pb + 8 HNO3 
 3 Pb(NO3)2 + 2NO + 4 H2O

 Bi +  4 HNO3 + 5 H2O 
 3 Bi(NO3)2 5 H2O + NO + 2 H2O

           3 Sn + 16 HNO3 
 3 Sn(NO3)4 + 4 NO + 8 H2O

